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Фрезерная обработка     Фрезы со сменными пластинами Фрезерная обработка     Фрезы со сменными пластинами

Фрезерные пластины LNMU
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LNMU0303-FM 0,3–0,7 0,50–1,20 • •

LNMU0303-MM 0,4–0,9 0,80–1,60 • • •

HC1 — твёрдый сплав с покрытием

HW — твёрдый сплав без покрытия

HC2 — кермет с покрытием

— хорошие условия обработки

— нормальные условия обработки

— неблагоприятные условия обработки

LNMU L мм I.C. мм S мм d мм

0303.. 11,59 6 4,3 3,45
— под заказ

— в наличии •
•

HC1 (CVD) HC1 (PVD) HW HC2
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Фрезерные пластины SPMG

Фрезерные пластины
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SPMG050204-GM 0,4 0,05–0,08 • •
SPMG060204-GM 0,4 0,05–0,10 •
SPMG07T308-GM 0,8 0,05–0,12 •
SPMG090408-GM 0,8 0,08–0,15 •
SPMG110408-GM 0,8 0,09–0,16 • •
SPMG050204-MP 0,4 0,05–0,08 •
SPMG060204-MP 0,4 0,05–0,10 •

HC1 — твёрдый сплав с покрытием

HW — твёрдый сплав без покрытия

HC2 — кермет с покрытием

— хорошие условия обработки

— нормальные условия обработки

— неблагоприятные условия обработки

SPMG I.C. мм S мм d мм

0502.. 5 2,38 2,2

0602.. 6 2,38 2,6

07T3.. 7,94 3,97 2,8

0904.. 9,8 4,3 4,23

1104.. 11,5 4,76 4,4
— под заказ

— в наличии •
•

HC1 (CVD) HC1 (PVD) HW HC2
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