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Паспорт качества

	Наименование продукта:
	Концентрат магнитной суспензии Элитест КС4

	Нормативный документ:
	ТУ 2499-002-49782089-2015

	Номер партии:
	2511014-3

	Дата изготовления:
	11/2025

	Срок годности:
	11/2030

	Изготовитель:
	ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород



Концентрат магнитной суспензии Элитест КС4 был протестирован на соответствие условиям стандартов: ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ 21105-87, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ТУ 2499-002-49782089-2015.
[bookmark: _GoBack]Результаты испытаний:

	Наименование показателя
	Метод испытания
	Требования
	Результат

	Работоспособность
	ГОСТ Р 56512
п. 7.14
ГОСТ Р ИСО 9934-2
п. 7.1
	Индикаторный рисунок должен соответствовать дефектограммам эталонного образца типа 1 и контрольным образцам
	соответствует

	Внешний вид
	ГОСТ Р ИСО 9934-2
п. 7.2
	Жёлто-зелёный неоднородный порошок с интенсивной люминесценцией при воздействии УФ – облучения с длиной волны (365±5%) нм
	соответствует

	Размер частиц, мкм
	ГОСТ Р ИСО 9934-2
п. 7.3
	1 ÷ 25,0
	соответствует

	Ширина раскрытия выявленного условного дефекта, мкм
	ГОСТ 21105, ГОСТ Р ИСО 9934-2
	0,5-10
	соответствует

	Термостойкость
	ГОСТ Р ИСО 9934-2
п. 7.4
	соответствие
стандарту
	соответствует

	Коэффициент флюоресценции и стабильность флюоресценции
	ГОСТ Р ИСО 9934-2
п. 7.5
	> 1,5 кд/Вт
	соответствует



Заключение: Концентрат магнитной суспензии Элитест КС4 соответствует требованиям стандартов: ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ 21105-87, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ТУ 2499-002-49782089-2015.
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ООО «Элитест»
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603093, Нижний Новгород, улица Родионова, дом 134, литер А, помещение 9
ИНН 5260412157, КПП 526001001, elitest@xrs.ru, элитест.рф, 8 800 511-08-84
р/с 40702810603000191348, к/с 30101810700000000803, БИК 042202803, Приволжский ф-л ПАО «Банк ПСБ»

Страница 1 из 1
image1.png




image2.gif




